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Cep Telefonu
Neden Patlar?

Pinar Dlindar

ir cep telefonunun patlamasinin birka¢ nedeni var.
BBunIarln basinda telefonda kullanilan batarya geli-
yor. Piyasadaki bir cok telefonda lityum iyon batarya var-
dir. Bunun nedeni lityumun hafif olmasi ve blyuk miktar-
da enerji depolayabilmesidir.

Lityum iyon bataryalarda, tipki standart pillerde oldu-
gu gibi iki tlr elektrot vardir. Biri pozitif ytkl katot, dige-
ri negatif ykli anot. Sarj sirasinda lityum iyonlar katot-
tan anota dogru hareket eder. Telefonu kullanmaya basla-
diginiz sirada ise iyonlar bu kez ters yone, anottan katota
dogru gider. Bu iki elektrotun arasinda organik bir ¢ozu-
cl olan ve tutusabilen elektrolitler bulunur. Bu kimyasal-
lar, iyonlarin daha kolay hareket etmesini saglar.

Burada asil onemli olan anot ve katotun asla temas
etmemesi gerektigidir. Cunku bu elektrotlar birbirine do-
kundugunda kisa devre olur ve bataryadaki tim ener-
ji ortadaki elektrolitlere aktarilir. Bunun sonucunda acl-
Ja cikan ylksek miktarda isi, telefonun birden alev alma-
sina neden olur. Bu temasi onlemek icin Greticiler anot
ve katot arasina bir ayirici yerlestirmistir. Ne var ki, gu-
nimtzde cep telefonlarinin eskisinden ¢ok daha ince -ki
bu, elektrotlarin birbirine yaklasmasi anlamina gelir- ta-
sarlandigi, tuketicilerin ise giderek daha ¢abuk sarj olan
ve daha uzun 6murla bataryalar talep ettigi dusunulirse
guvenligi saglamak giderek zorlasiyor.

Telefonun patlamasina neden olabilecek bir diger et-
ken, telefonu daha fazla enerji yoluyla, hizla sarj etmeye
calismak. Bu da bataryanin kisa devre yapmasina yol acar.
Uzmanlar bu durumun 6nlenmesi icin sarj aletinin ve ba-
taryanin uyumlu olmasi gerektigini soyltyor. Diger yan-
dan, telefonu 0°C’nin altinda bir sicaklikta sarj etmenin
de kisa devreye yol acabilecegini belirtiyorlar.





