., lmas ta eskiden beri saflifin bir sim-
gesidir. Bu parlayan kristale atilacak
bir bakis hemen boéyle bir izlenim yara-
tir, olaganiistii sertlifi yaminda iste bu iz
lenim ona asil tag olarak degierini verir.
fdeal olarak kabul edildigi gibi elmasin
o kadar saf olmadifi bugiin herkesge bi-
linen bir gergektir. Bu yabanci maddeler
(karbon ve buz, ticarette verilen adlany
la) bircok degerli taslarda bulunur, fa-
kat yalmz gozle onlan gérmek miimkiin
degiildir, On kez biiyiiten biiyiitegle giziik-
tiifii takdirde tasin defierini azaltirlar.
Fakat «safls ve «temiz» gozilken elmas-
lann kristal kafeslerinde birgok hatalar
vardir, pratik bakimdan onlar kristal ka-
fesi olugturan karbon atomlarmin disin-
da yabanci atomlan kapsarlar. Bu gibi
diizensizlikler ise tasin optik ozelliklerini
meydana getirirler,

Yenl yontemlerle yapilan incelemeler :

Eskiden elmas deyince, saf karbon ha-
tira gelirdi. Fakat 1942 yilinda yapilan ilk
meodern incelemeler, hemen hemen biitiin
elmaslann iginde belirli miktarlarda alu-
minyum, silizyum ve kalsiyum bulundu-
gunu ortaya gikarmustir, 1ki Amerikali bi
lim adami 1959 da tamamiyle yeni yon-
temlerle saflik incelemeler yaptilar. Tas-
lam vakumda erittiler ve gene vakumda
geri kalan gazlarm spektrometriyle olgtii-
ler. Bunda elmasin simdiye kadar kimya-
sal yollardan meydana ¢ikarilamayan kir-
liligi aqiga ¢ikt1: Bu azot gaziydi. Bu ca-
lismalarda yiizde (25'%¢ kadar azot sap-
tanabildi. Son yillarda daha dakik analiz-
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ler daha hassas sonuglarin elde edilmesi-
ne yardim etti. Elmas fizikgilerinden Dr.
Lightowlers (Kings College, Londra) el
masi kirleten hemen hemen 20 degisik
madde buldu, analiz yénetimlerinin daha
da inceltilmesi halinde bu sayimin daha
da yiikselecegi anlagildi. Aluminyum ve
azotun yaninda en defferli elmaslarda bile
manganez, kobalt, nikel ve bakir gibi agir
metallerle altin ve iridyum gibi nadir ele-
mentler ve fosfor ve arsenik gibi yarr me-
tallerin de bulundugu meydana gk,

Bu yabanci elementlerin hicbiri azot
kadar onemli degildir, bu biitiin elmasla-
rin yiizde 98 inde bulunmaktadir ve tasin
ozellikleri ve yapisi lizerinde esash bir
rol oynar. Alman Endiistri Elmaslan Bik
rosu'nun bir belgesine gbére, elmaslarin
iginde bulunan azot miktan beste bire ka-
dar ¢ikabilir; bu miktar bilimse! literatiir-
de kabul edilmemektedir, En yiiksek ve
emniyetle olciilebilen azot miktar: % 0,25'
gecmemelidir ki, bu bile olduk¢a yiiksek
sayilir. Sentetik (yapma) elmaslarda da
bu gaz dikkati gekecek miktarlarda bu-
lunmaktadir,

Azotun elmas kafesinde ince bir sekil-
de dagilmas: asigin onemli bir kismim
emer, Ozellikle mavimsi bilesikleri. Bunun
sonucu olarak elmaslar yegilimsi veya sa-
rims: goziikiirler ve asil istenilen mavim-
si pinluyr (mavi-beyaz) veya saf beyaz
rengi veremezler, Ayni sey, yapma elmas-
larda da vardir ve bunlar da tamamiyle
beyaz renkte iiretilemezler; endiistride
kullamldiklar icin tabii bu bir anlam ta-




simaz. Bu istenilmeyen kirli renk degisi-
minde kabahat azot miktanndadir. Kap-
sadiklar1 azot miktarina ragmen dogal
elmaslar arasinda gomel bircok safl be-
yaz ve arada sirada mavi beyaz taslarin
bulunmasi oldukga hayret vericidir.

Otekl 11k emme Gzelliklerd :

Aslinda bu pardoks elekiron mikros-
kopla yapilan incelemeler sonucunda ay-
dinhifa kavustu. Burada meydana cikniji-
na gore c¢ofu dogal elmaslarda bu gaz
kristal kafeste ince bir sekilde dagilmis
degiildir ve elmasin paralel yiizeylerinde
yerlesmis cok kiigiik levhaciklar halinde
bulunmaktadir. Bu azot levhaciklarimin
biisbiitiin bagka 151k emme 6zellikleri var-
dir: Onlar en fazla ultra viyole 151 emer-
ler, boylece goriinen 11 pek etkilemez-
ler, bu yiizden bu taslar kapsadiklan azot
miktarlarina ragmen renksizdirler.

Elmasin 1$1k emme ozellikleri, onu
Tip I ve Tip II'yve ayirmak icin esas pren-
sip olarak kullanilir, Son zamanlarda bu
lunan Tip II B, bir van iletken elmastir
ve bu olagan olmayan ozelligini bir kar
bon atomu yerine kafeste yerlesmis olan
azot merkezlerinin Snemli bir kismuna
borgludur, Boylece elmasta azotun bulun-
masi, elmaslann Ffiziksel ve pratik ozellik-
lerinin aydinlanmasinda ¢ok onemli bir
rol ovnamistir,

Bir tiir yaglanma goriintiisii :

Azotun, optik zararsiz bir hale geldigi
«levhaciklardas» birikmesi cok gariptir, Bu
levhaciklarin bir gesit yaslanmadan ileri
geldigi samilmaktadir, zira yapma elmas-
larda azot ince bir sekilde vavilmis ola
rak ortaya cgikmaktadir, Bunlar ise daha
gok genctir, en gok 12 willik, Dogal elmas-
lar ise hepsi 50 milyon w1l ve ¢ogu bir
ka¢ viiz milyon w1l yasindadir, Bu zaman
icinde azot atomlarin elmas kristalinde
yogunlastiklar: ve levhalar haline geldik
leri samilmaktadir. Muhtemel olarak bu
doniisme, elmaslarin toprak altinda wviik-
sek sicakhiklar karsisinda bulunduklan
zamanda olmustur. Bu tez, azot yiiziinden
«tengi bozulans elmaslarin suni olarak
birgok kez tavlayarak levhaciklann olus-
ma olavim hizlandirmak suretiyle renkle-
rini almak igin uygulanma diigiincesine
ver verdi. Tabii bu «yanhs rengi» azot yi-
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ziindm alan elmaslar igin s6z konusu ola.
bilir, qhnﬂ;msamnkverendahabaska

‘bircok elementler vardir. Bu renklerden

bazilan (sal pembe, limon sarisi, yesil)
deger artinc: olarak bile Snemli bir rol
oynarlar,

Degerli tag kalitesindeki elmaslann ic-
lerinde yabanci atomlar olarak genellikle
yalmz azot ve aluminyum vardir ve ote
yandan hayret edilecek kadar saftirlar.

Elmaslann igindeki aluminyum miktan
teknik alanda kullanilan elmaslarda Gnem-
li bir rol oynar: Aluminyum atom ka-
fesinde azotun yerine gectigi gibi (yan
iletken elmaslarda), karbonun da yerine
gecebilir, Buna ragmen aluminyum nor
mal kafesin karbonu yerine gegebilecek
tam degerli bir element degildir, clinkii
onun atom yapisinda bir elektron eksik-
tir. Efer aym zamanda «dofrus konum-
da (pozisyonda) veter derecede azot bu-
lunmaz ve elektron eksikligini karsilaya-
mazsa, bu eksiklik elmasi elektrige karsi
iletken yapabilir, Azot bir elektron veri-
cidir,

Kuramsal olarak ideal bir kristal dii
zenli bir surette birbiri fizerine siralanmis
«atom katmanlari» ndan bir araya gel
melidir. Bu sekilde elmaslar ise yoktur.
Biiylime sirasinda kristal sekillerinin de-
gismesi daha yaygindir, boylece «elmasin
¢ekirdeffi» zarfindan baska bir kristal ti-
pine sahip olur. Dofal olarak meydana
gelen hemen hemen biitiin elmaslar «ku-
yucaklarlas ortiiliidiir ki, bu elmaslann
bilyiimeleri sirasinda sabit olmayan bir
dolayda bulunduklan anlamina gelir. Kris-
tal kafesinde egik sekilde duran atom blok-
lar1 bulunur, aym gekilde «vida seklis ve-
yva helis, merdiven yapmada yaygindir.
Bircok taslar da kristal kafeslerin biitiin
kisimlan bir «¢arpilmas sirasinda birbirin-
den kaymuslardir. Isigin gift kimlmasi bu
orneklerde pe knadir degildir, gerilimle-
rin kaldigim gosterir.

Bu kimyasal ve yapisal diizensizlikler
higbir surette yalmz elmaslarda bulunmaz,
biitiin 6teki dogal olarak biiyiiyen kristal-
lerde de vardir. Doga, kontrollii ve sabit
biiyiime kosullanyla c¢ah$maz. Elmasin
anormallikleri ve kirlilikleri bilimsel ba-
kimdan higbir sekilde «deger azaltici» ha-
talar sayilmaz. Bunlar her elmasm olu-
sum oykiistinii yeniden yansidir,

KOSMOS'tan



