Ayrintilar

Yiin

Siz de ¢ok disiiyen kisilerden misiniz?

Eger dyleyse bu gunlerde

ylin kazaklarinizi, hirkalaniniz,

berelerinizi, eldivenlerinizi
coktan hazirlamis olmalisiniz.

Kisin soguk glinlerinde sizi isitan
bu esyalarin ana maddesi yiin, bu ay

Ayrintilar'in konusu.
Iste yiin ile ilgili az bilinenler.

. Pek cogumuz yiiniin sadece
koyundan elde edildigini
dustinliriiz. Oysa kegilerin ve
Giliney Amerika’'nin

And Daglar’'nda yaygin olan

ve evcillestirilmis alpaka
denilen bir deve tiri de dahil
olmak tizere develerin lifleri de
bukilerek iplik haline getiriliyor
ve tekstil endustrisinde
kullanihyor.

. insanlar tiras edilen
hayvanlarin killarinin kolayca bir
araya gelip bukilip uzadigini
fark edince ylin yapmaya basladi.
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. Tim memelilerin
boynuzlarinin, tirnaklarinin ve
killarinin yapisinda bulunan
alfa keratin yiin liflerinin
yapisinin da buylk bolimuni
olusturuyor. Alfa keratin
sayesinde yiin lifleri kolayca
birbirine yapisiyor.

Yin liflerinin dis ylizeyindeki
kutikula tabakasi balik

pullari gibi Ust Uste dizilidir.
Serbest uglari disa dogru
¢ikintihdir. Bu ¢ikintilar
sayesinde bir lif diger bir life
tutunur ve birlikte

bukulurler.

. Yiinden yapilmis giyim
esyalarinin ve baska esyalarin
kullanimi ¢ok eskilere dayaniyor.
Ornegin Sibirya'daki,

MO 1. ylizyilda yapilmis

bir mezardan ¢ikarilan kumas
parcalarinin 3400 yillik

Misir yiininden yapildigi
disunltyor.

. Baslangicta liflerden

ytn kumas yapma

islemi gercekten zordu.
Yabani koyunlarin

ve evcillestirilen ilk koyunlarin
postlar iki tabakadan
olusuyordu. Ustte kalin liflerden
olusan ve kemp (kaba yuin)
denilen bir yiin tabakasi,

altta ise daha ince liflerden
olusan bir yiin tabakasi

vardi. Zaman iginde

kaba ytinu daha az ince

lifli ylintyse daha

fazla olan koyunlar secilerek
koyun irklari 1slah edildi.
Bugiin 200'den

fazla evcillestirilmis koyun
irkinda artik kaba ytin
bulunmuyor.

. GUnumuz yun liflerinin
cap araligi 16 mikron
(merinos koyunununki) ile
40 mikron arasinda degisiklik
gosteriyor.

. Yinlu giysiler soguk

kis glinlerinde cok iyi isitir.

Bir de kasindirmasalar!

Aslinda bu alerjik bir durum
degildir. Bu hassasiyetin nedeni
cogunlukla kalin ¢apli lifler

ve lif uglandir. Daha kiigiik capli
ince lifler kullanilarak

Uretilen giysilerde bu sorun
ortadan kalkar.
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. Yuin yuizyillar boyunca

tim kiltiirlerde hep 6nemliolmus.

18. ylzyilda, Norveg'te,

kral halka ipek giymeyi
yasaklayinca ciftciler kamgarn
denilen iplikten dokunmus,
ithal yiin kumaslar kullanmayi
tercih etmis.

. Yiin giysi Gretiminde
kullanilmasinin yani sira piyano
pedali Gretiminden

yag damlalarini emen ped
Uretimine kadar farkl
endustriyel uygulamalarda da
kullanilyor.

. Sasirtici bir durum ama
ylin suyu hem emebilir
hem de itebilir. Yiin liflerinin
dis ylizeyi yag asidi
proteinlerinden olusur

ve bu nedenle sivilar emmez.

Fakat liflerin ic bolumleri
yapisal 6zellikleri 6rnegin tuz
baglantilari sayesinde

buhar formundaki

nemi emer. Kisacasi yiin
sivilardan nefret eder ama
nemi sever.

. Yiin atese dayanikhdir.
Yiliniin tutusma sicakhigi
500°C'den yuksektir.

Naylon ve polyesterin aksine
ylin yandiginda erimez

ve akmaz.

. Yunun bu ozellikleri

son zamanlarda ABD ordusunun

dikkatini cekmis olmali ki

yliniin blyik patlamalar sonucu

olusacak hasarlardan
ordu gorevlilerini korumak
icin tasarlanacak giysilerde

kullaniimasiyla ilgili arastirmalar

yapilyor.
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. Amerikan Ulusal Beyzbol
Ligi'nde kullanilan cogu
beyzbol topunda sikica sarilmis
yun ipligi katmanlar vardir.

Her topta yaklasik 340 metre
uzunlugunda yiin sargi bulunur.
Bu da topa esneklik saglar

ve ¢ok gui¢lii vuruslarin

top Uzerindeki etkisini azaltir.

http://discovermagazine.com/2015/nov/19-20-things-you-
didnt-know-about-wool
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